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Riga, LV-1073,

Rencénu iela 6,
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Obiekts: lzp&tes darbi projeklam Projekigsanas pakalpoiumi Siculdas novada Mores ciema

Gdenssaimniecibas pakalpojumu atifstibai , ietvaros péc véstules laboratoriiai no 16.07.2010.

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2010- 115.

Pasiitijuma Nr. 803509 ' 2010.gada 26. jilijs

Sis testeanas parskats sastdv no 4 lapam un ieklayj sekojosu informaciju:
VO0lx 1(4) - titullapa

V04-3 2(4)— granulometriskais sastavs, filtracijas koeficients

V07-3 3(4)— grunts fizikalas pasibas

V03-3 4(4)- gruntsiidens kimiska analize

Par_avugu .:’afugu Parangu . . Parangu
test&Sanas iesteSanas = Analizu veidi s
L% . apraksts skaiis

uzsakiana beigas
21.07.10. | 26.07.10. Grunts Granulometriskais sasifvs — 8% 14

Plasticitates radtaji — 6*

Filiracijas koeficients (ird. un sabl. st.) -7

Gruntsiidens | Kimiska analize -1 i

* . norada metodes, kuras ir akreditétas (LATAK —T-281)
* % _porada metodes, kuras nav akredit8tas

Kont.#lr. 67248039

.

Laboratotijas vaditaja g? //7/@
/
/

Pasiittiajs atbildigs par paraugu nopem$anu un kvalitaii
Testédanas rezultdil attiecas tikai uz konkréto testéSanas objektu.
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Urb.

Ne (8urf 1 Dzijums W W, W Ip I loen
nk. 2) Par. Nr. m % v, o %
Nr.

| 6 5 1.6-2.0 12.8 13.0 10.1 2.9 E.Q?

2. 5] 6 3.0-3.3 126 15.1 10.3 4.8 0.48

3. 7 8 2.5-3.0 13.0 15.3 10.3 5.0 0.54

4, 7 9 5.5-6.0 13.6 14.4 8.3 6.1 0.87 B

5. 9 11 1.56-2.0 14.9 17.1 11.3 5.8 i 0.62

6. 9 12 6.0-6.3 13.0 15.4 11.8 3.5 0.31

| * LATAK akreditétas metodes (LATAK - T ~-281)

Materidlu testé&sana veikta:

1.Grunts fizik. meh. 1p.

GOST 5180-84 p2;p4;p5*
2. Org. vielu saturs grunfT LVS EN 13039-2:2003

pakalpojumu atiistibai , ietvaros

Objekis: lzpétes darbi projekiam ,Projeki®sanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema Gdenssaimniecibas

Pasiifijuma Nr. 803503

LA
IzpildTtajs: inZenieris /;}Z Jl\_ﬂgijere

Grunts fizikalas Tpasibas

2010 — 115/ V 07-3 3(4)
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GRUNTSUDENS KIMISKA ANALIZE.

Pasitiffjuma Nr.: 803509

Objekts :_Tzptes darbi projektam _Projekiedanas pakalpojumi Sipuldas novada Mores ciema
idenssaimniecibas pakalpojumy atfistibai .. ietvaros

Parauga nopem3anas laiks: 14.07.2010.

Testé&danas rezultati un metodes

Parauga apraksts:

iekrasots ,bez
nogulsném , neliela

*- LATAK akreditétas metodes { LATAK-T~-281)

smaka
Test&sanas rezultati TestB8anas metodes
Test&8anas parauga Parauga Nr. 1 Parauga Nr.
radugji Urbuma Nr. & Urbuma Nr.
Dzilums, m 1.0-3.0 Dzilums, m
pH 8.20 LVS ISC 10523:1994*
mg/ | mg-ekv/| mg/l | mg-ekv/1
Amonija ionu konc. (NH4) 0.8 0.04 LVS 1SO 7150/1:1984
Na '+ K" 138.0 8.0 aprékina
Ca™ 77.0 3.8 I1SO 6058:19847
Mg 32.8 2.7 IS0 6059:19847
Dzelzs kone, (Fe™ +Fe™) 0.2 0.01 LV IS0 6332: 2000%
HCO: 342.0 5.5 15O 9963-2:1885
Hioridi (C) 5.6 0.3 LV ISO 9287:2000* -
Nitrati (NOg) 0.1 0.002 LV ISO 78280/3-88
NitrTti (NOy) 0.25 0.005 LVS ISO 6777:1984 =
Sulfati (S047) 320.0 6.7 FOLT 4389-72%
Cietiba karbonatu 15.4° 5.5 1SO 9863-2:1985
kop&ja 18.2° 6.5 ISO 6059-84*
Briva CO, 46.4 0-80-94
| Agresiva CO, 22.8 U-79-94
Izpilditajs : rZ/ﬁ] b /Z. Zaripal
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